ARDEX X30

Verlegemortel

Fur den AuBBen- und Innenbereich

Fur die Verlegung von feuchtigkeits-
unempfindlichen und formstabilen Natur- und
Betonwerksteinplatten im Dann-, Mittel- und
Dickbettverfahren.

Hervorragend geeignet flr die Verlegung von
Platten mit groBen Dickentoleranzen und hohen
Eigengewichten.

Verlegen von Tritt- und Setzstufen aus Beton- und
Naturwerksteinplatten im Mittel- und Dickbettverfahren

Hohe Sicherheit durch Faserverstarkung

Fir Morteldicken bis 30 mm
Ausblihungsfrei durch spezielle Additive

Leichte Verarbeitung
Keine zusatzliche Haftschlamme notig
Hohe Festigkeit

ARDEX Baustoff GmbH
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ARDEX X30

Verlegemortel

Anwendungsbereich:
Innen und auBen. Boden.

Fir die Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen und
formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Dinn-,
Mittel- und Dickbettverfahren.

Hervorragend geeignet fir die Verlegung von Platten mit
groBen Dickentoleranzen und hohen Eigengewichten.

Verlegen von Tritt- und Setzstufen aus Beton- und Natur-
werksteinplatten im Mittel- und Dickbettverfahren.

Art:

Pulver mit Spezialzementen, Flllstoffen, speziellen
Additiven und flexibel wirkenden Kunststoffen. Mit Wasser
angerlhrt entsteht ein geschmeidiger, plastischer Mortel,
der durch Hydratation erhartet.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der trockene oder feuchte Untergrund muss fest, trag-
fahig, verwindungssteif, frei von Staub, Verunreinigungen
oder Trennmitteln sein.

Gipsuntergriinde sowie saugfahige oder geschliffene Cal-
ciumsulfatestriche miissen trocken sein und mit ARDEX
P51 Haft- und Grundierdispersion, 1 : 3 mit Wasser
verdinnt, vorgestrichen werden.

Metall, Glas, Lackanstriche, Beschichtungen und ahnliche
Untergriinde sind im Innenbereich mit ARDEX P82
Kunstharz-Voranstrich vorzustreichen.

Im Innenbereich sind vorhandene Fliesenbelage mit
ARDEX P4 Schnelle Multifunktionsgrundierung vorzu-
streichen.

Im Dauernassbereich sind auf Fliesenbelagen als Haft-
briicke und Abdichtung ARDEX-Dichtmassen aufzutragen.

Die Verlegung der Fliesen mit ARDEX X30 erfolgt nach
Trocknung der Voranstriche.

Verarbeitung:

In ein sauberes Anriihrgefal3 gibt man klares Wasser und
mischt ARDEX X 30-Pulver unter kraftigem Umrlhren ein,
bis ein geschmeidiger, klumpenfreier Mortel entsteht.

Fur Verlegungen und Ausgleichsarbeiten werden zum
Anmischen von 25 kg ARDEX X30-Pulver ca. 8,25 |
Wasser verwendet. Die Mértelkonsistenz ist je nach vor-
gesehener Anwendung, Schichtdicke, Art des Untergrun-
des und Format der Fliesen und Platten einzustellen.

Die Verarbeitungszeit betragt bei +20°C ca. 70 Minuten.

Danach beginnt die Erstarrung. In Erstarrung befindlicher
Mortel darf nicht mit Wasser verdiinnt und aufgeriihrt oder
mit frischem Mortel aufbereitet werden.

Hoéhere Temperaturen verkiirzen, niedrigere Temperaturen
verlangern die Verarbeitungszeit und die Zeit bis zur

moglichen Belastung. In Zweifelsfallen sind Probeklebun-
gen durchzufiihren.

Verlegung Boden:

Mortel auf den Untergrund auftragen und je nach
Verlegemethode mit Zahnspachtel oder Mittelbettkelle
abkdmmen.

Natur- und Betonwerksteinplatten sind vor der Verlegung
auf der Riickseite mit ARDEX X30 diinn abzuspachteln.
Im Dickbettverfahren wird der Mortel, wie Ublich, mit der
Kelle aufgebracht. Auf die vollflachige Einbettung der
Platten ist zu achten.

Bei sehr groBformatigen Fliesen und Platten ist, auch in
Abhangigkeit der Ebenflachigkeit des Bekleidungs-
materials sowie des Untergrundes, die Verlegung im
Floating-Butteringverfahren vorzunehmen.

Der Mortel darf nur auf so groBen Flachen vorgezogen
werden, dass die Fliesen und Platten noch leicht in das
feuchte Mortelbett eingeschoben bzw. eingeklopft
werden kénnen. Die Einlegezeit betragt, wenn der Mortel
sofort nach dem Anrlhren aufgetragen wird, ca. 30 Minu-
ten, die Korrigierzeit ca. 15 Minuten. Fliesen- und Platten-
belage kénnen ca. 3—-4 Stunden nach der Verlegung be-
gangen und nach ca. 24 Stunden verfugt werden.

Ansetzen Wand:

Mortel in erforderlicher Schichtstarke auf die Rickseiten
der Platten auftragen und wie im normalen Dickbettver-
fahren ansetzen und einklopfen. Die Batzenmethode ist
auszuschlieBen.

Ausgleichen der Verlegeflachen:

Mit ARDEX X30 kénnen Lécher und Vertiefungen gefiillt
und unebene Untergriinde in Schichtdicken bis zu 30 mm
beigespachtelt werden. Die Ausgleichsschichten sind
nach ca. 3-4 Stunden so weit erhartet, dass mit den
Verlegearbeiten begonnen werden kann. Fiir groBflachige
Ausgleichsarbeiten empfehlen wir ARDEX AM 100 Aus-
gleichsmortel oder ARDEX AR300 Multimértel einzuset-
zen. Im Innenbereich eignen sich auf Bodenflachen auch
selbstverlaufende Ausgleichsmassen, wie zB ARDEX
K36 NEU Ausgleichsmasse, innen und auBen.



Zu beachten ist:

Beim Ansetzen von Fliesen auf Bauplatten ist darauf zu
achten, dass diese an der Unterkonstruktion verwindungs-
steif und formstabil befestigt sind.

Fur AbdichtungsmaBnahmen vor der Verlegung sind
ARDEX-Dichtmassen einzusetzen.

Fiir die verfarbungsfreie Verlegung von Marmor und ande-
ren Natursteinen im Innenbereich eignen sich die Produk-
te des ARDEX-Natursteinsystems.

In Heil- oder Thermalbadern ist ARDEX WA Epoxikleber
und Fugenmoértel einzusetzen.

Zum Ansetzen und Verlegen von Natursteinplatten mit
durchscheinendem Charakter ist im Innenbereich
ARDEX N23W MICROTEC Natursteinkleber, weil3 einzu-
setzen.

Bei Fliesenverlegungen auf schwindenden Untergriinden
sind die FeldgréBen durch die Anordnung von Bewegungs-
fugen zu beschranken.

ARDEX X 30 ist bei Temperaturen von iber +5°C zu ver-
arbeiten.

Hinweis:

Enthalt Zement. Verursacht Hautreizungen. Verursacht
schwere Augenschaden. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. Augen-
schutz tragen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
geraten lassen. Nach Gebrauch kontaminierte Haut
griindlich waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser splilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhalten-
der Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen. Entsorgung des Inhaltes der Behélter gemaR
der ortlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vor-
schriften.

An einem trockenen Ort aufbewahren. In abgebundenem
Zustand physiologisch und ékologisch unbedenklich.

GISCODE ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.

Technische Daten
nach ARDEX-Qualitatsnorm:

Anmischverhaltnis:

Schiittgewicht:

Frischgewicht
des Mortels:

Materialbedarf:

Verarbeitungszeit
(+20°C):

Einlegezeit
(nach EN 1346):

Korrigierzeit:

Begehbarkeit
(+20°C):

Druckfestigkeit:

Biegezugfestigkeit:

FuBboden-
heizungseignung:

Kennzeichnung
nach GHS / CLP:

Kennzeichnung

nach GGVSB/ADR:

Abpackung:
Lagerung:

ca. 8,25 | Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 % RT Pulver

ca. 1,1 kg/l

ca. 1,6 kg/l
bei glattem Untergrund

ca. 3,8 kg/m?2 Pulver
bei Zahnung 10 x 10 x 10mm

ca. 1,1 kg Pulver je m2 und
mm Auftragsdicke

ca. 70 Minuten

ca. 30 Minuten
ca. 15 Minuten

nach ca. 3-4 Stunden,
Fugen nach 24 Stunden

nach 1 Tag ca. 8N/mm?
nach 7 Tagen  ca. 10 N/mm?
nach 28 Tagen ca. 15 N/mm2
nach 1 Tag ca. 2,0 N/mm?
nach 7 Tagen ca. 3,0 N/mm2
nach 28 Tagen ca. 3,5 N/mm2
ja

GHSO05 ,atzend", Signalwort: Gefahr

keine
Sacke mit 25 kg netto

in trockenen Raumen ca. 12 Monate im
originalverschlossenen Gebinde lagerfahig
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ARDEX X30
Zementhaltiger Mortel
EN 12004:C2E

Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: =1,0 N/mm?2
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: =1,0 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: =1,0 N/mm?2
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-

Wechsellagerung: >1,0 N/mm?2
Bestimmung der offenen Zeit: =>0,5 N/mm?

nach mind. 30 Minuten

Friih-Haftzugfestigkeit nach 6 Stunden: NPD

Bestimmung des Abrutschens: NPD
Bestimmung der Verformung: NPD
Brandklasse: Al

Wir iibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie
kénnen jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen
Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben.
Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs-
oder Industrierichtlinien beruhen, kénnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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