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m VILLAS

WolfinM 2,0 mm

Bezeichnung nach ONORM B 3663: PVC-BV

Mittig verstarkte, im Extrusionsverfahren
hergestellte hochpolymere, bitumenvertragliche
Kunststoff-Dach-Abdichtungsbahn.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wolfin M ist eine im Extrusionsverfahren durch-
gehend homogen (keine unterschiedlichen Ober-,
Mittel- und Unterschichten) hergestellte, hochpoly-
mere, bitumevertragliche PVC-Dachbahn mit
mittiger Glasgitterverstarkung. Die Farbe der Bahn
ist schwarz. Die Bahn wird mit einer Dicke von

2,0 mm erzeugt.

VORTEILE UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN

+ durchgehend homogener Werkstoffsaubere
und schnelle Verlegung

«  Mittig mit Glasgitter verstarkt

«  Dampfdiffusionsfahig u-Wert < 10.000
(+3.000)

«  Nachweis der Austrocknung durchfeuchteter
Dachsysteme durch Frauenhofer Institut

+  Ozon-und UV-stabil

«  Dammstoffneutral

+  HeiBluft- und Quellschweildbar

«  Wurzelfest nach FLL-Verfahren

«  Warm verformbar (Detailbahn Wolfin IB)
«  Freivon toxischen Schwermetallen

«  Freivon Flammschutzmitteln

«  Einzigartige Chemikalienbestandiglkeit wie
u.a.Bitumen-/Fluxélvertraglich, mineraldl-, fett-
saure-, kerosinbestandig

SYSTEMTEILE UND -ZUBEHOR

+  Homogenes Bahnenmaterial zur Detailausbil-
dung (Wolfin IB)

Villas Austria GmbH

OBERSEITE UNTERSEITE

+  Innen-und Aultenecken

«  Verbundbleche (Tafel/Coil)

«  Blitzschutzhalter- und -einfassungen

«  Witec Gehweg Bahn fur Wartungswege

«  Systemklebstoffe (Teroson AD 914, Teroson
AD Adhesive Spray)

«  Witec Befestigungsschiene u.sw

ANWENDUNGEN

Kunststoffbahn fur Dachabdichtungen (B 3663).
«  Freiliegend mechanisch befestigt (ME)
«  Unter Kiesauflast (KI)

«  Unter Auflast wie Begrinungen, Verkehrs-
flachen oder Ahnliches (DG)

VERARBEITUNG

Die Bahn wird lose am Untergrund aufgelegt und
werden die Nahte mit Heilluft (thermische Fligung)
oder mit Quellschweiimittel (chemische Figung)
dicht verklebt. Die Bahn wird an den Langs- und
Querstdflen mind. 8 cm Uberlappt. Die Schweil3-
nahtbreite ist mit mind. 2 cm beim HeiRluftschwei-
ffen und mit mind. 3 cm beim Quellschweiféen
einzuhalten. Bei mechanischer Fixierungist die
Uberdeckungsbreite entsprechend zu erhéhen.
Weitere Informationen und Vorgaben zur Verle-
gung und Verschweilsung sind der jeweils aktuellen
Wolfin Verlege- und der Wolfin Schweilsanleitung
zu entnehmen.

bmigroup.com/at
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Anwendun. . Freiliegend mechanisch befestigt (ME)
9 . Unter Kiesauflast (KI)
. Unter Auflast wie Begriinungen, Verkehrsflachen oder Ahnliches (DG)

Kunststoffbahn fur Dachabdichtungen (B 3663).

Verarbeitung

HeiRluftschweilen oder Quellschweilen

Farbe

Schwarz

Trégereinlage

Glasgitter

Sortenbezeichnung: PVC-BV: Kunststoffbahn; ONORM B3663 /EN 13956

TECHNISCHE DATEN PRUFVERFAHREN EINHEIT 5;6::"“5”
Sichtbare Méangel EN 1850-2 - frei von sichtbaren Méngeln
Lange EN 1848-2 m 10

Breite EN 1848-2 m 1,62
Geradheit EN 1848-2 mm <50

Planlage EN 1848-2 mm <10
Effektive Dicke EN 1849-2 mm 2
Flachenbezogene Masse EN 1849-2 kg/m? 2,5
Verpackung m? 16,2 m*/Rolle
Wasserdichtheit (Verfahren B bei 10 kPa) EN 1928 kPa bestanden
Brandverhalten EN13501-1 - Klasse E
Verhalten bei Brand von auften *) - Broor (t1)
\L/J\/rl?s:;t;gd gegen Hagelschlag —harte / weiche EN 13583 m/s 525
Schélwiderstand der Figenahte EN12316-2 N/50 mm >300
Scherwiderstand der Figenahte EN12317-2 N >800
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl y EN 1931 - 10.000 +3000
Hochstzugfestigkeit langs / quer EN12311-2 N /50 mm > 800
Dehnung bei Hochstzugkraft Idngs / quer EN12311-2 % 22
X\//Zj;;traer;dAg;egen stoRartige Belastung EN 12691 mm 5750
:/\\//Zdnecar;trae:ng;egen stoRartige Belastung EN 12691 mm 5750
z/\\;ziar;trz:ng)egen statische Belastung EN 12730 kg 520
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Alterung EN 1928 EN 1296 - bestanden
Dauerhaftigkeit Wasserdichtheit gegen Chemikalien | EN 1928 EN 1847 - bestanden
ygji‘;stamd gegen Weiterreiken Nagelschaft 1angs EN12310-1 N 5 200
Wurzelfestigkeit EN 13948 - bestanden
MafRhaltigkeit langs / quer EN1107-2 % <I1l
Kaltefalztemperatur EN 495-5 °C <-20
UV-Bestrahlung EN 1297 - bestanden
Ozonbesténdigkeit En 1844 - NR
Bitumenbestandigkeit EN 1548 - bestanden

NR = keine Leistung gemal ONORM gefordert, NPD = kein Kennwert bestimmt

*) Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von aulden ist eine Systemprufung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die

von der Villas Austria GmbH weder hergestellt noch vertrieben werden. Eine Leistung fur das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.

**) Werte im Neuzustand

Die Tabellenwerte gelten fur den Neuzustand, sind statistisch ermittelt und kénnen Toleranzen aufweisen. Die Anwendungsbereiche sind aufgrund Erfahrung und
Normen erarbeitet. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Anderungen sind vorbehalten. Bei Neuerscheinen verliert dieses Produkt-

datenblatt seine Gultigkeit.
Zertifizierungsstelle: 1213-CPR-015

TECHNISCHER HINWEIS

Bei Anwendung und Verarbeitung von Villas Produkten sind der Stand der Technik, die
Verarbeitungsrichtlinien, Normen und einschlagigen Rechtsvorschriften zu beachten

und anzuwenden.

LAGERUNG UND TRANSPORTHINWEIS

Rollen vor Feuchtigkeit und extremer Hitze geschutzt lagern. Das Material ist wahrend
der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei zu lagern.
Die Paletten mussen eben gelagert und durfen nicht Uberstapelt werden.

C€

Villas Austria GmbH

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG
Baustellenabfélle kbnnen gemeinsam mit Hausmull oder hausmalldhnlichem
Gewerbemdill entsorgt werden. (Européischer Abfallkatalog EWC-Nummer 170203

Kunststoff")

PRUFZEUGNISSE/ ZULASSUNGEN
DOP/CE Kennzeichnung gemalt EN siehe www.bmigroup.com/at
Verhalten bei einem Brand von aulen im System geprift By (t1)

EN13501-5

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normal-
fall zur Zeit der Drucklegung. Produktanwender mussen die neuesten Produkt-
datenblatter Uber www.bmigroup.com/at abrufen. Es gelten die allgemeinen

Geschaftsbedingungen.

bmigroup.com/at



