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FUr Bau-Profis

A brand of BASF — We create chemistry

Anwendungsbereiche

m FUr innen.

= FUr Wand und Boden.

® Zum Beschichten von Beton-, Putz-
und Estrichflachen von Auffangwannen
und -raumen fur Heizol EL und Trafo-
Ole.

Heizollagerraum mit PCI Visconal-Schutzbe-
schichtung.

Produkteigenschaften

m Schiitzt das Grundwasser, m Temperaturbestandig, universell flr
dichtet Auffangwannen und -raume 0. g. Auffangwannen im Innenbereich
dauerhaft gegen Heizdl EL, Diesel- einsetzbar.
kraftstoff mit < 0,5 % Biologischem = Amtlich geprift, nach den Bau-
Anteil und Trafodle ab. und Prifgrundséatzen fir Gewasser-

m Rissuiberbriickend, Uberbriickt schutzbeschichtungen des Deut-
nachtréglich im Untergrund auftre- schen Instituts fur Bautechnik Berlin,
tende Risse bis 0,2 mm Rissbreite. vom Institut fur Massivbau und

m Leicht zu reinigen, ausgelaufenes Baustofftechnologie der Universitat
Heizo6l EL oder Trafodl kann mihelos Karlsruhe.

ohne Reste von der PCI Visconal-
Beschichtung abgesaugt oder abge-
wischt werden.

PCI Augsburg GmbH
. Werk 1 .

P-57.001
MPA Karlsruhe

®
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten
Dichte
Lagerfahigkeit

Lieferform

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch

— Grundierung

— 1. Deckanstrich

— 2. Deckanstrich

Ergiebigkeit (Beispiel)
— 10-I-Eimer PCI Visconal grau
+ 5-I-Eimer PCI Visconal rot

Gesamtschichtdicke

— minimal

Verarbeitungstemperatur
Trocknungszeit*

— Grundieranstrich PCI Visconal grau
— 1. Deckanstrich PCI Visconal rot

— 2. Deckanstrich PCI Visconal grau

Belastbarkeit nach
volliger Durchtrocknung

Kunstharz-Dispersion auf Basis eines
Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisates

1-komponentig

ca. 1,6 g/cm3

mind. 12 Monate; frostfrei, nicht dauerhaft

Uber + 30 °C lagern

Farbe rot

5-I-Eimer
Art.-Nr./EAN-PrUf. 1227/7

Farbe grau
5-1-Eimer
Art.-Nr./EAN-Priifz. 1217/8

mind. 125 ml/m2 PCI Visconal grau
mind. 250 ml/m?2 PCI Visconal rot
mind. 375 ml/m?2 PCI Visconal grau

= 500 ml/m2 PCI Visconal grau
+ 250 ml/m2 PCI Visconal rot

ausreichend flUr ca.

20 m?

450 pm
+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

mindestens 8 Stunden
mindestens 8 Stunden
mindestens 8 Stunden

nach frihestens 7 Tagen

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

m Voraussetzungen
Setzungs- und Schwundrisse in den
Umfassungswanden und der Sohle
der Auffangwannen und -raume sind
durch konstruktive MaBnahmen zu
verhindern.
Dehnungsfugen in Auffangwannen
sind unzulassig. Falls Dehnungsfu-
gen vorhanden sind, bitte geson-
derte Beratung an fordern.
Wassereinwirkung auf die Ruckseite
der Beschichtung ist zu vermeiden,
ggf. entsprechend abdichten. Hierflr
gilt die DIN 18 195 — Bauwerksab-
dichtungen — Bemessung und Aus-
fUhrung.
Beton-, Putz- und Estrichflachen
mussen mindestens 28 Tage alt,

trocken, tragfahig und frei von Fehl-
stellen sein.

Der Untergrund muss fest, rau, griffig
und in der Oberflache feinporig sein.
Er muss frei sein von Nestern, Lun-
kern, Rissen und Graten, Staub, Teer,
Pech, Schaldl, alten Anstrichen oder
anderen haftungsstdrenden Schich-
ten. Kanten sind zu brechen.

Der Untergrund darf weder abmehlen
noch absanden.

Putz und Estrich mussen fest auf den
tragenden Bauteilen bzw. Umfas-
sungswanden und der Sohle haften.
Die Oberflache darf nicht mit der
Stahlkelle geglattet, sondern muss
mit dem Holzbrett abgerieben sein.
Pudern mit Zement ist nicht zul&ssig.

Mauerwerk sowie Betonflachen, die
diesen Bedingungen nicht entspre-
chen, sind mit einem fest haftenden
Zementputz zu versehen.
Rohrdurchfiihrungen unterhalb des
maximal méglichen Flissigkeits-
standes sowie Bewegungsfugen
sind unzulassig!

Erst wenn die vorgenannten bauli-
chen Voraussetzungen gegeben sind,
darf die Beschichtung vorgenom men
werden.

Die Oberflache ist vor dem
Aufbringen der Beschichtung vom
Beschichter abzunehmen!
Vorbehandlung

Mechanische Reinigung mit hartem
Besen, Stahlburste oder Industrie-
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Untergrundvorbehandlung

staubsauger. Falls Fehlstellen ausge-
bessert werden mussen, kdnnen fol-
gende PCl-Bauwerkstoffe verwendet
werden: Haftbriicke PCI Pecihatft,

Korrosionsschutz PCI Legaran RP,

Reparaturmortel PCI Nanocret R4

PCC/R2, Betonspachtel

PCI Nanocret FC und im Bodenbe-

Verarbeitung von PCI Visconal

m FUr eine dldichte Beschichtung sind
mindestens eine Grundierung und
zwei Deckanstriche erforderlich. Um
die Anzahl der aufgetragenen Schich-
ten sichtbar zu machen, sind an den
Wéanden der zweite und weitere An-
strich nur so weit hochzufiihren, dass
vom vorherigen Anstrich ein Streifen
von jeweils 1 cm Breite sichtbar
bleibt.

Jeder Anstrich muss porenfrei und dicht
aufgetragen werden und fUr sich trock-
nen.

Grundierung

1 PCI Visconal grau mit 50 % Wasser
(Volumen 2 : 1) verdtinnen und griind-
lich in den Untergrund einbUrsten.

2 Grundieranstrich mindestens

8 Stunden trocknen lassen

(bei + 23 °C).

reich PCl Repament oder PCI Peri-
plan.

Innenliegende Ecken sind als Hohl-
kehlen mit PCI Repafix auszubilden.

Beschichten

3 Ersten Deckanstrich aus unverdinn-
tem PCI Visconal rot im Streichverfahren
auf den grundierten Untergrund auftra-
gen. Mindestens 8 Stunden trocknen
lassen.

4 Nach Trocknung des ersten Deck-
anstriches PCI Visconal grau unver-
diinnt als zweiten Deckanstrich
aufstreichen.

5 Nach friihestens 7 Tagen ist die
Beschichtung vollig durchgetrocknet
und belastbar.

Auf die mit 50 % Wasser verdlnnte PCI Visconal grundierte Flache (grau)
kann nach ca. 8 Stunden Trocknungszeit der erste Deckanstrich mit PCI
Visconal (rot) aufgestrichen werden.

Bitte beachten Sie

m PCl Visconal nicht bei Untergrund-
temperaturen unter + 5 °C und Uber
+ 25 °C verarbeiten (max. 50 % rela-
tive Luftfeuchte).

m Trockenzeiten beachten!

m Material nicht zu stark ausstreichen.

Da fir eine éldichte Beschichtung mindestens eine Grundierung und zwei
Deckanstriche erforderlich sind, ist nach weiteren ca. 8 Stunden Trock-

nungszeit der zweite Deckanstrich mit PCI Visconal (grau) aufzutragen.

m Werkzeuge und MischgefaBe unmit-
telbar nach Gebrauch mit Wasser rei-
nigen, im ausgehéarteten Zustand nur
mechanisches Abschaben moglich.

m Nach der derzeit gultigen gesetzli-
chen Regelung mussen PCI Visconal-

Beschichtungen fur Heizélauffang-
rdume nicht von einem Fachbetrieb
ausgefuhrt werden. Ab einer Lager-
menge von 10.000 Litern sollten die
Arbeiten einem Fachbetrieb nach
WHG Ubertragen werden.
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SchutzmaBnahmen fir die PCI Visconal-Beschichtung

m Beim Einbau von kellergeschweiBten
Tanks ist PCI Visconal durch eine feu-
erfeste Abdeckung zu schutzen.

m PCI Visconal muss vor einer dauerhaf-
ten Wasserbelastung geschutzt werden.

m Bei Belastung durch Befahren sind
Schutzschichten notwendig. Diese
kénnen 7 Tage nach dem 2. Deckan-
strich aufgebracht werden. Als
Schutzschichten kdnnen z. B.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Behandelte Ware geméaB Verordnung
(EU) Nr. 528/2012:

Enthélt: Biozid (Topfkonservierungsmittel):
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on, Gemisch aus
5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Darf nicht in die Hande von Kindern ge-
langen. Schutzhandschuhe tragen. Ae-
rosol nicht einatmen. Bei Spritzgefahr
Augen schitzen. Wenn das Produkt ins
Auge gelangt, grindlich mit Wasser
spulen. Falls die Augenreizung nicht in

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

Zementestriche auf Trennlage oder
Kunststoffplatten zum Einsatz kom-
men.

wenigen Minuten abklingt, Augenarzt
aufsuchen. Ist arztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Kennzeichnungseti-
kett bereithalten.

Giscode BSW 20

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheits-
datenblatt entnommen werden.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fir rest-
entleerte Verkaufsverpackungen. DSD —
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte
PClI-Verkaufsverpackungen kénnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung tber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kdnnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/de/
service/entsorgungshinweise.html

PCI-Beratungsservice fiir anwendungstechnische Fragen:

() +49(821)5901-171
«® www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg  +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263
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zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmaéglichkeit fiir den
vorgesehenen Zweck zu priifen. Fur Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,,Anwendungsbereiche“
nicht ausdriicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Fur unvollstdndige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberthrt.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22 - 1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen - 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (568) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Visconal®,

Ausgabe Marz 2019.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de



