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Anwendungsbereiche

® FUr innen und auBen.

m Hoch verschleiBfeste und chemisch
belastbare Beschichtung auf Beton-
und Zementestrichflachen.

® FUr alle Industriebereiche, wie z. B.
in Lagerhallen, Montage- und Fabri-
kationsraumen, Rampen und Fahr-
straBen, auch an Schrammborden
und bei Staplerbetrieb.

Produkteigenschaften

m HochverschleiBfest, widerstandsfa-
hig gegen hohe mechanische Bean-
spruchung.

m Loésemittel- und silikonfrei.

m Leichtverlaufend, hohe Arbeitsleis-
tung maglich.

= Rollbar und beschichtbar.

® Haftsicher auf Beton und Zement-

estrich, deshalb hohe Dauerfestigkeit.

FUr Bau-Profis

A brand of BASF — We create chemistry

m Als Beckenkopfverguss in Schwimm-
badern.

m Als Versiegelung ab 0,3 mm rollbar.

m Als Beschichtung ab 1 mm Schicht-
dicke.

® FUr Flachen mit erhdhter mechani-
scher Belastung bei StoB3- und
Schlageinwirkung mit Quarzsand 1 : 1
geflllt bis zu 3 mm Schichtdicke.

PCI Apoten-Beschichtung in einem Gewerbebe-
trieb mit hoher mechanischer und chemischer
Belastung.

®m Rutschhemmend einstellbar bis
Rutschhemmungsgruppe R12/V6.

m Standfest einstellbar, fir geneigte
Flachen und Wandflachen.

m Mit Farbchips abstreubar.

m Chemikalienbesténdig gegen Sau-
ren, Alkalien, Ole und Fette (siehe
Tabelle "Chemikalienbestandigkeit").

m Zertifiziert nach DIN EN 13813.

C€

0767

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrafle 11
D-86159 Augsburg
13
DE0051/02

PCI Apoten (DE0051/02)
(Estrich mit Quarzsand F32, MV 1:1)

EN 13813:2002

Kunstharzestrichmértel
EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR7

®
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis Epoxidharz, I6semittelfrei
Komponenten 2-komponentig
Dichte
— Basis-Komponente ca. 1,70 g/cm?3
— Harter-Komponente ca. 1,03 g/cm?
Konsistenz
— Basis-Komponente flissig
— Harter-Komponente flissig
Farbe
— Basis-Komponente farbig
— Harter-Komponente farblos, transparent
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 B (fl) — s1
Temperaturbestandigkeit —20 °C bis + 80 °C
Lagerfahigkeit mind. 12 Monate frostfrei, trocken, nicht dauerhaft tber + 30 °C lagermn
Lieferform/Farbtdne ca. RAL 7030 Steingrau 7032 Kieselgrau
10-kg-Eimer Art.-Nr./EAN-Priifz. 1484/4 Art.-Nr./EAN-Priifz. 1491/2
(Kombigebinde, 2-komponentig)
25-kg-Set:
- 20,8-kg-Hobbock (Basis-Komponente)  Art.-Nr./EAN-Prifz. 1825/5 Art.-Nr./EAN-Prifz. 1827/9
- 4,2-kg-Eimer (Harter- Komponente)
Art.-Nr./EAN-Prifz. 1828/6 Art.-Nr./EAN-Priifz. 1828/6
Weitere Farbtdne auf Anfrage.
Anwendungstechnische Daten
Schichtdicke
— ungefullt ca. 0,3 bis 1 mm
—1:0,8 bis 1: 1 mit Quarzsand geflillt ca. 1,0 bis 3 mm
Verbrauch
— als Versiegelung ca. 0,5 kg /m? je nach Untergrundrauigkeit
— ungefullt ca. 1,5 kg /m? und mm Schichtdicke
— gefullt (1 : 1 mit Quarzsand) ca. 1,0 kg /m2 und mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur + 10 °C bis + 25 °C
Mischungsverhaltnis
— Basis-Komponente 83,5 Gewichts-Teile
— Harter-Komponente 16,5 Gewichts-Teile
Mischzeit ca. 2 Minuten
Reifezeit keine
Dichte der Mischung (ungeftillt) ca. 1,5 kg/L
Konsistenz flissig
Verarbeitbarkeitsdauer”
—bei+ 10 °C ca. 90 Minuten
—bei+15°C ca. 75 Minuten
—bei + 20 °C ca. 35 Minuten
—bei + 25 °C ca. 20 Minuten
Wartezeit bis zum nachsten Auftrag nach Begehbarkeit
Aushéartezeit™
— begehbar nach ca. 24 Stunden
— voll belastbar nach ca. 7 Tagen

* Bei Mischung mehrerer PCI Apoten-Gebinde mit Quarzsand im Zwangsmischer verk(irzt sich die Verarbeitbarkeitsdauer.
*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen veriéngern, hihere Temperaturen verkdrzen diese Zeiten.
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Farbtone

7030 Steingrau

Chemikalienbestandigkeit

7032 Kieselgrau

Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Konzentration Bestandigkeit

(Gew. %)
Anorganische Sauren
Chromschwefelsaure 10
Phosphorsaure 30
Salpeterséaure* 10
Salzsaure* konzentriert
Schwefelsaure 10
Schwefelsaure 50
Organische Sauren
Ameisensaure 1
Essigsaure 10
Milchséure 10
Zitronensaure 10
Laugen
Ammoniak 25
Kalilauge konzentriert
Natronlauge konzentriert

Loésemittel

Aceton
Normalbenzin
Superbenzin
Dusentreibstoff
Ethanol
Essigsaureethylester
Methanol

Toluol

Xylol

o+ o+ +

+ +

Ole

Bohrdol
Dieselol
Heizol

+ Maschinendl

+ + +

Sonstige
Meerwasser
Salzwasser
Tausalz

Konzentration Bestandigkeit

(Gew. %)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

konzentriert +

Zeichenerkldrung: + = bestandig nach einer Prufdauer von 500 Stunden bei + 23 °C, + = kurzfristig bestédndig, — = nicht bestandig, * = verférbt sich

Untergrundvorbehandlung

m Der Untergrund fUr nachfolgende Be-
schichtungen muss sauber, trocken,
fest, tragfahig, frei von Fetten, alten
Anstrichen und sonstigen Ruckstan-
den sein. Starke Verschmutzungen
mechanisch, OI- und Wachsr{ick-
stande mit PCI Entdéler entfernen. Die
AbreiBfestigkeitdarf im Mittel
1,5 N/mm?2 nicht unterschreiten
(kleinster Einzelwert 1,0 N/mm3). Die

Oberflache ist durch Sandstrahlen
oder Kugelstrahlen (Blastrac) vorzu-
behandeln. Raue, unebene Unter-
grinde mit Kratzspachtelung
ausgleichen, um eine geschlossene
gleichmaBige Schichtdicke der Be-
schichtung zu gewahrleisten. Nicht
bei aufsteigender Feuchtigkeit aus
dem Untergrund anwenden. Wenn er-
forderlich, die Betonfeuchtigkeit mit

dem CM-Gerét ermitteln. Der Unter-
grund darf nur beschichtet werden,
wenn die Restfeuchte weniger als

4 % betragt.

Ausbrtiche im Untergrund sind mit
PCI Bauharz-Mortel, Risse mit
PCI Apogel zu verschlieBen.
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Grundierung

m Als Grundierung PCI Epoxigrund 390
verwenden
Schutzhandschuhe und bei Spritzge-
fahr Schutzbrille tragen.
1 PCI Epoxigrund 390 Harter-Kompo-
nente vollstandig zur Basis-Kompo-
nente geben und mit geeignetem Ruhr-
oder Mischwerkzeug (z. B. von der
Firma Collomix) als Aufsatz auf eine
langsamlaufende, stufenlos verstell-
bare Bohrmaschine (ca. 300 UpM)
ca. 3 Minuten intensiv mischen.

Zur Entliftung und Egalisierung wird die frisch
aufgebrachte Beschichtung mit einer Stachel-
walze Uberrollt.

Angemischtes Material muss umge-
topft werden. Reste vom Behélterrand
und -boden der Anmischgebinde aus-
kratzen, in die Mischung geben und
nochmals aufriihren. Angemischtes
PCI Epoxigrund 390 portionsweise auf
den Untergrund ausgieen und mit FI&-
chenstreicher oder Burste verteilen.

Bei Wandflachen mit Rolle oder Blrste
arbeiten. Bei rauen, unebenen Flachen
ist eine Kratzspachtelung mit

PCI Epoxigrund 390 (Verbrauch ca.

Verarbeitung von PCI Apoten

® Mischen
PCI Apoten wird im passenden
Mischungsverhéltnis geliefert.
Als ungefiillte Beschichtung oder
Versiegelung
Harter-Komponente vollstandig zur
Basis-Komponente geben und mit
geeignetem Ruhr- oder Mischwerk-
zeug als Aufsatz auf eine langsam
laufende, stufenlos verstellbare Bohr-
maschine (ca. 300 UpM) mindestens
3 Minuten intensiv mischen, bis ein
gleichmaBiger Farbton erreicht ist.
Angemischtes Material muss um-

getopft werden. Reste vom Behélter-

rand und -boden der Anmisch-
gebinde auskratzen, in die Mischung
geben und nochmals aufrihren.

Mit Quarzsand gefiillte, leicht
verlaufende Beschichtung
Feuergetrockneten Quarzsand
(Kérnung 0,1 bis 0,4 mm) im
Gewichtsverhéltnis 1 : 0,8 bis 1 : 1
zum angemischten PCI Apoten geben
und mit geeignetem RUhr- oder
Mischwerkzeug als Aufsatz auf eine
langsam laufende, stufenlos verstell-
bare Bohrmaschine (ca. 300 UpM)
mischen.

m Versiegeln
PCI Apoten mit einer Rolle im Kreuz-
gang auftragen.

m Beschichten
PCI Apoten auf den Untergrund aus-
gieBen und mit der Zahnspachtel
(Schichtdickenkontrolle) verteilen.
AnschlieBend mit einer Stachelwalze

600 g/m2 bei Rautiefe 1 mm),
abgemischt mit Quarzsand 0,1 mm —
0,4 mm im Verhéaltnis 1 : 1 in Gewichts-
teilen maglich. PCI Epoxigrund 390
nach dem Mischen innerhalb von ca.
50 Minuten verarbeiten.

2 Die frische Grundierung/Kratzspachte-
lung ist mit Quarzsand der Kdrnung
0,3 -0,8 mm (ca. 500 g/m?) lose abzu-
streuen. Der Uberschuss ist am néchs-
ten Tag abzukehren.

Uberrollen. Bei senkrechten oder stéar-
ker geneigten Flachen ist ca. 3 %
PCI Stellmittel in die geflllte, ca.1 %
PCI Stellmittel in die ungefullte Be-
schichtung einzumischen. Die frische
PCI Apoten-Beschichtung kann durch
Abstreuen mit PCI Farbchips optisch
gestaltet werden. Danach erfolgt eine
Kopfversiegelung mit PCI Finopur.

m Beckenkopfverguss
Kapillar sperrender Verguss am auBe-
ren Rand der Ablaufrinne mit Apoten
im Gewichtsverhaltnis 1 : 1 verschnit-
ten mit feuergetrocknetem Quarzsand
der Kérnung 0,3 — 0,8 mm. Die zu
vergieBende Fuge muss trocken,
sauber ausreichend tief und frei von
Mortelresten sein.
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Bitte beachten Sie

m Nur fur gewerbliche/industrielle Ver-
wendung.

m Nur so viel PCI Apoten anmischen,
wie innerhalb der angegebenen Verar-
beitungszeit verarbeitet werden kann.

m Bei Einsatz von PCI Apoten auf frei
bewitterten Flachen und fur die Erstel-
lung rutschhemmender Oberflache
bitte die Beratung der Anwendungs-
technik der PCI Augsburg GmbH an-
fordern.

Leistungserklarung

m Geeignete Werkzeuge kénnen bezo-
gen werden z. B. bei Collomix GmbH,
HorchstraBe 2, 85080 Gaimersheim,
www.collomix.de

m Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit PCI UniverdUnner reinigen.
Dabei Spritzgefahr vermeiden und
Schutzhandschuhe tragen. Brandge-
fahr beachten - alle ZUndquellen ver-
meiden. Im ausgeharteten Zustand
nur mechanische Entfernung maglich.

Einfaches Einlegen der Werkzeuge in
PCI Univerdlinner genlgt nicht!

m Sonneneinstrahlung kann Farbveran-
derungen hervorrufen, die die mecha-
nische Bestandigkeit nicht
beeintrachtigen

Die Leistungserklarung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Nur fUr gewerbliche/industrielle
Verwendung.

Basiskomponente

Enthalt: BISPHENOL-A-EPICHLORHY-
DRINHARZE M <=700.

Verursacht schwere Augenreizung. Ver-
ursacht Hautreizungen. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Giftig fur
Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Schutzhandschuhe und Augen-/
Gesichtsschutz tragen. Einatmen von
Dampf vermeiden. Freisetzung in die
Umwelt vermeiden. Kontaminierte
Arbeitskleidung nicht auBerhalb des
Arbeitsplatzes tragen. Bei Kontakt mit
den Augen: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spulen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach
Mdglichkeit entfernen. Weiter
spuUlen.Giftinformationszentrum oder
Arzt anrufen. Bei Beriihrung mit der
Haut (oder dem Haar): Mit reichlich
Wasser und Seife waschen. Bei Hautrei-
zung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.Kontaminierte
Kleidung ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen. Verschittete Mengen
aufnehmen. Inhalt/Behalter der
Problemabfallentsorgung zufuhren.

Harterkomponente
Enthalt:1,5-Pentandiamin, 2-Methyl-,
Reaktionsprodukte mit Ethyl-1,4-butan-
diamin und Glycidyltolylether,
Polyetherdiamin, 1,3-Cyclohexylenbis
(methylamin), M-phenylenbis (methylamin.
Gesundheitschadlich bei Einatmen.
Gesundheitschadlich bei Verschlucken.
Kann die Organe schadigen bei langerer
oder wiederholter Exposition. Verur-
sacht schwere Veratzungen der Haut
und schwere Augenschaden. Kann die
Atemwege reizen. Kann vermutlich die
Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann
allergische Hautreaktionen verursachen.
Schédlich fur Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

Einatmen von Nebel vermeiden. Schutz-
handschuhe/-kleidung und Augen-/
Gesichtsschutz tragen. Kontaminierte
Arbeitskleidung nicht auBerhalb des
Arbeitsplatzes tragen. Nur im Freien
oder in gut bellfteten Raumen verwen-
den. Freisetzung in die Umwelt vermei-
den. Bei Bertihrung mit der Haut

(oder dem Haar): Mit reichlich Wasser
und Seife waschen. Bei Kontakt mit den
Augen: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spulen. Eventuell vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter spilen. Sofort

Giftinformationszentrum oder Arzt anru-
fen. Bei Verschlucken: Mund aussptilen.
Kein Erbrechen herbeifihren. Bei Einat-
men: Die Person an die frische Luft
bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen.Kontaminierte Kleidung auszie-
hen und vor erneutem Tragen
waschen. Unter Verschluss lagern.
Inhalt/Behalter der Problemabfallentsor-
gung zufuhren.

Folgendes Merkblatt der Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft, Bau-BG ist
zu beachten:

Praxisleitfaden fur den Umgang mit
Epoxidharzen, herausgegeben von der
Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft www.bgbau.de bzw.
www.gisbau.de.

BGR 227, Tatigkeit mit Epoxidharzen,
herausgegeben vom Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften
www.dguv.de. Info-Hotline Sicherheit:
Tel +49(821) 5901-380; Fax: -420;

mail to: karl.frenkenberger@basf.com
Notfalltelefon: + 49(180) 2273-112
Rufbereitschaft : 24 Stunden

Giscode RET1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,

Wittenberg, in Osterreich und in der

Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fir rest-
entleerte Verkaufsverpackungen. DSD —
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte
PClI-Verkaufsverpackungen kénnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung tber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kdnnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/de/
service/entsorgungshinweise.html

PCI-Beratungsservice fiir anwendungstechnische Fragen:

() +49(821)5901-171
«® www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg  +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

1sos01 28

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmadglichkeit fiir den
vorgesehenen Zweck zu priifen. Fur Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,,Anwendungsbereiche“
nicht ausdriicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Fur unvollstdndige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberthrt.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22 - 1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen - 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (568) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Apoten®,

Ausgabe Marz 2020.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de



