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Anwendungsbereiche

= Firinnen.

m FOr Boden.

m Zum Verlegen und Verfugen von
Bodenbeldgen aus keramischen,
ableitfahigen Fliesen mit chemika-
lienbestandigem, wasserundurchlas-
sigem und elektrisch ableitfahigem
Material.

Produkteigenschaften

m Chemikalienbestandig, widerstands-
fahig gegen viele Sauren, Laugen,
Fette und Ole (siehe Chemikalienbe-
standigkeit).

m VerschleiB3fest, widerstandsfahig
gegen rollende und schleifende Bean-
spruchung, unempfindlich gegen
Dampfstrahl-Reinigung.

m Rissefrei aushartend und schwundfrei
abbindend, Fugenmortel reiBt nicht
und bricht nicht aus.

® Hohe mechanische Festigkeit,
gute Haftung, niedriger E-Modul,

m Fur Keramikbelage in Batterieraumen,
Galvanisieranstalten, Laboratorien,
Operationsraumen und Computerréu-
men.

m Fur Keramikbelage, die mit einem
schwarzen, chemikalienbestandigen
Fugenmdrtel verfugt werden sollen.

herkémmlichen zementgebundenen
Fugenmdrteln Uberlegen.

m Enthélt Bindeharz mit speziellen Full-
stoffen und Harter, keine Zugabe von
weiteren Zuschlagen notwendig.

m Geschmeidig zu verarbeiten, fur
Fugenbreiten von 3 bis 15 mm.

m Elektrisch leitfahig, eine mdgliche
elektrostatische Aufladung wird in
Verbindung mit elektrisch leitfahigen
Fliesen zuverlassig abgeleitet.

Fur Bau-Profis
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten

Farbe

Verarbeitungstemperatur
Verarbeitbarkeitsdauer*

Klebeoffene Zeit*
Emulgierbarkeit/Nachwaschbar*
Aushértezeiten*

- Plattenbeldge begehbar nach

- durch Wasser und Chemikalien beanspruchbar nach
Temperaturbestandigkeit

- bei Trockenbeanspruchung

- bei Dauernassbeanspruchung

- bei kurzzeitiger Dampfstrahlbeanspruchung

Epoxidharz-System mit speziellen Feinflllstoffen
2-komponentig

schwarz

mind. + 10 °C (Untergrundtemperatur)

ca. 45 Minuten

ca. 45 Minuten

ca. 30 Minuten

ca. 24 Stunden
ca. 7 Tagen

- 20 °C bis + 60 °C
- 20 °C bis + 40 °C
temperaturschockbestandig

Dichte des angemischten Mdrtels
Fugenbreite

Erdableitfahigkeit DIN EN 50272-2
Lieferform

ca. 1,5 g/cm3
3 bis 15 mm
<107 Q

4,0-kg-Gebinde inkl. Harter

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

Fliesen verlegen

Der zementare Untergrund muss sau-
ber, trocken, tragfahig und eben sein.
Schaldl- und Schalwachsreste, Chemi-
kalienriickstande, alte Anstriche und
verdunstungshemmende Mittel restlos
entfernen. Zementestriche durfen nicht
mehr als 4 % Restfeuchtigkeit aufwei-
sen. Nicht bei aufsteigender Feuchtig-
keit aus dem Untergrund anwenden.

Verarbeitung

Geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille tragen!

Mischen

Basis- und Harterkomponente im vor-
gegebenen Mischungsverhaltnis mit
z. B. dem Ruhrer Typ WK 70 der Fa.
Collomix als Aufsatz auf eine langsam,
stufenlos verstellbare Bohrmaschine
mischen, bis eine homogene Masse
entsteht.

Einlegen vom Kupferband
Um die erforderliche Ableitfahigkeit zu
erzielen, wird vor dem Aufbringen von

PCI Durapox EL auf den Untergrund das

selbstklebende PCI Kupferband, mit
einem Querschnitt von 0,09 mm x 19
mm geklebt. Auf je 30 m?2 Flache ist ein
Anschluss an den Potentialausgleich
geméaR DIN VDE 0100-710 und DIN
VDE 0140-1 erforderlich, wobei das

Fliesen verlegen

1 Zunachst mit steil gehaltener Glatte-
kelle eine diinne Schicht auf den
zementéren bzw. mit PCl Apoflex F
abgedichteten Untergrund aufkratzen
und das Kupferband einlegen.

2 Danach mit der Zahntraufel PCI
Durapox EL aufkammen. Nur soviel PCI
Durapox EL aufkdmmen, wie innerhalb

der klebeoffenen Zeit mit Keramik belegt

werden kann.

Kupferband in einem maximalen Ab-
stand von 5 m mindestens 1 m in die
Flache hineingefuhrt werden muss.
Verfugen

Die Fugen mussen sauber, fett-, staub-
frei und trocken sein. Vor dem Verfugen
Fugen gleichm&Big auskratzen und
grundlich reinigen. Der Verlegemortel
bzw. Fliesenkleber muss ausgehartet
sein.

Erforderliche Zahnung der Zahn-
traufel/Zahnspachtel fir Fliesen

Profilierte Fliesen- 8-mm-Zahnung
rlckseite z. B.
Eladuct (Deutsche

Steinzeug)

groBformatige Buttering-Float-
Platten z. B. ing-Verfahren
KerAion ELA 10.6 mit einer 8-mm
(Deutsche Zahnung
Steinzeug)

3 Fliesen ansetzen und ausrichten.
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Verarbeitung

Verfugen im Schlammverfahren

1 FUr die Verfugung muss dem ange-
mischten Reaktionsharz Mértel PCI
Durapox EL, ca. 600 g Quarzsand
BCS 412 zugemischt werden. Anschlie-
Bend wird der Reaktionsharzmortel auf
die zu verfugende Flache aufgebracht
und mit einer Hartgummifugscheibe

z. B. PCI Gummifugscheibe diagonal
abziehen.

2 PCI Durapox EL enthalt spezielle Fill-
stoffe. Beim Verfugen von unglasierten
und rutsch-hemmenden bzw. profilier-
ten Fliesen bitte Probeverfugung durch-
fUhren.

3 Mit moglichst wenig warmem Wasser
und PCI Epoxi-Schwammbhart oder
weiBen Kunststoffpad durch kreisendes
Reiben vorwaschen. Schwamm haufig
ausspulen.

4 AnschlieBend mit einem weichen,
formstabilen Viskose-Schwamm (z. B.
PCI Epoxi-Schwamm fein) nachwa-
schen. Schwamm dabei gut ausspulen.
5 Zum leichteren Abreinigen des
verbleibenden Harzschleiers (nach ca.
15 Minuten) kann dem warmen, klaren

Waschwasser handelsutbliche Zitronen-
saure (MV: 50 g Zitronensaure auf ca.

6 Liter Wasser) zugegeben werden.
Nach Erhartung des Fugenmortels kén-
nen eventuell verbleibende Restschleier
ebenfalls mit dieser Waschldsung ent-
fernt werden; starkere Verschmutzun-
gen sind mit PCI Spezial-Reiniger Epoxi
abzureinigen. Nach 24 Stunden ist eine
einwandfreie Reinigung nicht mehr ge-
wahrleistet. Daher wird eine sorgfaltige
Kontrolle der EndreinigungsmaBnahmen
empfohlen.

Verfugung im Spritzverfahren

1 Angemischtes PCI Durapox EL mittels
Einloch- Druckplatte in die Handspritze
(PCI Typ SH 04) oder mittels Funfloch-
Druckplatte (PCI Typ F 02) in die Kunst-
stoff-Leerkartuschen (PCl Typ K 02)
einflllen. Die Kartuschen anschlieBend
in die Handspritze (PCI Typ SH 04) oder
Druckluftspritze einlegen.

2 Nach Aufsetzen der geeigneten DUse
(PCI-Type D 16 aus Plastik) in die Fugen
einspritzen.

Belag mit elektrisch ableitenden

Fliesen

L

1 Elektrisch leitfahige Spaltplatten

2 Elektrisch nicht leitfahige Fugenmasse

3 Elektrisch leitfahiger Dinnbettmortel

4 Kupferband 1 mm? Querschnitt, Abstand max. 5 m

Belag mit elektrisch ableitender

Glasur

1 Fliesen/Platten mit leitfahiger Spezialglasur

2 Elektrisch leitfahige Fugenmasse

3 Elektrisch leitfahiger Dunnbettmértel

4 Kupferband 1 mm? Querschnitt, Abstand max. 5 m

3 Uberschussigen Fugenmértel mit
Kunststoff-, Hartgummispachtel oder
Glattekelle abziehen.

4 Mit warmem Wasser und PCI Epoxi-
Schwamm hart durch kreisendes Rei-
ben vorwaschen. Schwamm haufig
ausspulen.

5 AnschlieBend mit einem weichen,
formstabilen Viskose-Schwamm (z. B.
PCI Epoxi-Schwamm fein) nachwa-
schen. Schwamm dabei gut ausspdilen.
6 Zum leichteren Abreinigen des verblei-
benden Harzschleiers (nach ca. 15 Mi-
nuten) kann dem warmen, klaren
Waschwasser handelsubliche Zitronen-
saure (MV: 50 g Zitronensaure auf ca.

6 Liter Wasser) zugegeben werden.
Nach Erhartung des Fugenmortels kon-
nen eventuell verbleibende Restschleier
ebenfalls mit dieser Waschldsung ent-
fernt werden; starkere Verschmutzun-
gen sind mit PCI Spezial-Reiniger Epoxi
abzureinigen. Nach 24 Stunden ist eine
einwandfreie Reinigung nicht mehr ge-
wahrleistet. Daher wird eine sorgféltige
Kontrolle der Endreinigungsmafnahmen
empfohlen.
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Chemikalienbestandigkeit Prifdauer 500 Stunden bei + 20 °C

Anorganische Sauren
Phosphorsaure
Salpetersaure
Salzséure

Schwefelséure

Organische Sauren
Ameisensaure
Borséure
Essigsaure
Milchséure
Oxalséure
Weinsaure

Zitronensaure

Laugen

Ammoniak
Calciumhydroxidlésung
Chlorbleichlauge
Kalilauge

Natronlauge

Salze
Aluminiumchloridiésung
Aluminiumsulfatiésung
Ammoniumchloridiésung
Ammoncarbonatlésung
Ammonnitratlésung
Ammonsulfatlésung
Bariumchloridlésung
Calciumchloridldsung
Calciumnitratlésung
Eisensulfatiosung
Kaliumcarbonatldsung
Kaliumpermanganatlésung
Kochsalzlésung
Kupfersulfatidsung
Natriumthiosulfatlésung
Zinkchloridlbsung
Solewasser

+ = bestédndig

(+) = kurzfristig besténdig
- = nicht bestandig

Konzentration Bestandigkeit

(Gew.-%)

bis 30 %
bis 5 %
konz.
bis 50 %

bis 1 %
bis 10 %
bis 5 %
bis 10 %
bis 10 %
bis 25 %
bis 50 %

+ o+ o+ o+ o+ o+ o+

bis konzentriert +

bis 20 %
bis 12 %
bis 50 %
bis 50 %

bis 30 %
bis 40 %
bis 10 %
bis 50 %
bis 50 %
bis 50 %
bis 40 %
bis 40 %
bis 50 %
bis 30 %
bis 20 %
bis 5 %
bis gesattigt
bis 15 %
bis 20 %
bis 50 %

+

+
4k
+

+ + + + o+ + o+ A+ o+ + + o+ o+ + o+ o+

Ole

Heizol leicht (EL)
Heizdl schwer
Paraffindl
Hydraulikol
Silicondl
Speiseol
Terpentindl

Lésemittel
Aceton

Butanol

Ethanol
Isopropylalkohol
Petrolether
Formaldehyd
Xylol

Sonstiges

Benzin bleifrei
Benzin E10
Dibutylphathalat
Dusentreibstoff P4
Entwicklerlésung
Glycerin

Wasserstoffperoxid

Konzentration
(Gew.-%)

bis 33 %

Bestandigkeit

+

+ + o+ o+ o+ o+

+ + o+ + o+
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Bitte beachten Sie

m Nur fur gewerbliche/industrielle
Verwendung.

m Bei der Arbeit geeignete Schutzhand-
schuhe und Schutzbrille tragen. Kon-
takt mit ungeschutzter Haut fuhrt zu
Veratzungen und zur Sensibilisierung.
GeprUfte Handschuhe sind z. B.
Camatril 730/Nitrilhandschuhe 0,4 mm
von Kéchele-Cama Latex GmbH. Die
maximale Tragedauer dieser Schutz-
handschuhe beim Umgang mit
Epoxidharzen betragt 8 Stunden.
Weitere Informationen unter
http://www.gisbau.de/service/epoxi/
expotab.html

m Nicht bei Untergrundtemperaturen
unter + 10 °C verarbeiten.

m Zusétze zu PCI Durapox EL sind un-
zulassig.

m Die zugesicherten Eigenschaften von
PCI Durapox EL beziehen sich auf
das Material, nicht auf die verlegte
bzw. verfugte Fléche.

= Zum Reinigen nur wenig Waschwas-
ser verwenden. Das Waschwasser
darf nicht in die Kanalisation gelangen.

m Vor dem Verfugen Randanschluss-
und Bewegungsfugen aussparen.
Fugen zwischen Keramik, Putz,
Beton, Einbauteilen und Rohrdurch-
fuhrungen sowie Eck- und Anschluss-

Hinweise zur sicheren Verwendung

Basiskomponente

Enthalt: BISPHENOL-A-EPICHLORHY-
DRINHARZE M <=700.

Verursacht schwere Augenreizung. Ver-
ursacht Hautreizungen. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Giftig fur
Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Schutzhandschuhe und Augen-/Ge-
sichtsschutz tragen. Einatmen von
Dampf vermeiden. Freisetzung in die
Umwelt vermeiden. Kontaminierte
Arbeitskleidung nicht auBerhalb des
Arbeitsplatzes tragen. Bei Kontakt mit
den Augen: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spulen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdoglichkeit entfer-
nen. Weiter spulen. Giftinformationszen-
trum oder Arzt anrufen. Bei BerUhrung
mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife
waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen. Ver-
schittete Mengen aufnehmen.
Inhalt/Behalter der Problemabfallentsor-
gung zufUhren.

Harterkomponente

Enthalt: Isophorondiamin, 3-Aminome-
thyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin,
Gemisch aus Fettsauren, C18-unges.,
dimere Reaktionsprodukte mit Polyethy-
lenpolyaminen und 3,6-Diazooctan-1,8-
diamin, N-(3-Aminopropyl)- N-dodecyl-
propan-1,3-diamin.

Verursacht schwere Veratzungen der
Haut und schwere Augenschaden. Ge-
sundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verur-
sachen.

Dampf oder Nebel nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/-kleidung und
Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei
Verwendung dieses Produkts nicht
essen, trinken oder rauchen. Kontami-
nierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb
des Arbeitsplatzes tragen. Bei Berth-
rung mit der Haut (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstlcke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwa-
schen/duschen. Bei Kontakt mit den
Augen: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spulen. Vorhandene Kon-
taktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen.
Weiter spulen. Sofort arztlichen Rat ein-
holen / &rztliche Hilfe hinzuziehen. Bei
Verschlucken: Mund ausspulen. Kein

fugen elastisch abdichten mit
PCI Elritan 140.

m Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen, in ausge-
hartetem Zustand nur mechanisches
Abschaben mdglich.

m | agerfahigkeit: mind. 12 Monate;
trocken, nicht dauerhaft tber + 30 °C
lagern. Auskristallisierte Basis-Kom-
ponente vor dem Mischen in einem
warmen Wasserbad (bis ca. + 50 °C)
|6sen und grundlich durchmischen.
Erst nach Abkuhlung auf Raumtem-
peratur mit Harter-Komponente
mischen.

Erbrechen herbeifUhren. Bei Unwohlsein
Giftinformationszentrum oder Arzt anru-
fen. Bei Einatmen: Die Person an die fri-
sche Luft bringen und fur ungehinderte
Atmung sorgen. Alle kontaminierten
Kleidungsstlcke ausziehen und vor er-
neutem Tragen waschen. Die Person an
die frische Luft bringen und flr ungehin-
derte Atmung sorgen. Behélter dicht
verschlossen halten. Inhalt/Behalter der
Problemabfallentsorgung zuflhren.
Folgendes Merkblatt der Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft, Bau-BG ist
zu beachten:

Praxisleitfaden fur den Umgang mit
Epoxidharzen, herausgegeben von der
Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft www.bgbau.de bzw.
www.gisbau.de.

BGR 227, Tatigkeit mit Epoxidharzen,
herausgegeben vom Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften
www.dguv.de. Info-Hotline Sicherheit:
Tel +49(821) 5901-380; Fax: -420;

mail to: karl.frenkenberger@basf.com
Notfalltelefon: + 49(180) 2273-112
Rufbereitschaft : 24 Stunden

Giscode RET1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Leistungserklarung

Die Leistungserklarung kann als pdf-Do-
kument unter www.pci-augsburg.eu/

produkte/leistungserklaerung herunter-
geladen werden.

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCl-Verkaufsverpa-
ckungen kénnen entsprechend dem
aufgedruckten Symbol auf der Verpa-
ckung bei DSD entsorgt werden. Sor-
tier- und Erfassungskriterien sowie
aktuelle Adressen lhrer regionalen Ent-

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821)5901-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax  +49 (8 21) 59 01-419

PCIl Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax  +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax  +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel.  +49(821) 59 01-0
Fax  +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

1509001

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

sorgungspartner erhalten Sie unter der
Fax-Nr. (08 21) 59 01-420 oder im In-
ternet unter www.pci-augsburg.eu/pro-

dukte/entsorgung-neu-ab-172013.html.

Weitere Informationen zur Entsorgung kdnnen Sie den
Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entneh-
men.

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22
1010 Wien

Tel.  +43(1)5120417
Fax  +43 (1) 51 20 427
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 - 8055 Zlrich
Tel.  +41(58) 958 21 21
Fax  +41(58) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkbl&ttern
kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
geben. Diese entsprechen unserem heutigen
Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind ver-
pflichtet, die Eignung und Anwendungsmaéglichkeit
fur den vorgesehenen Zweck zu priifen. Fir An-
wendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter

Technisches Merkblatt Nr. 604, Ausgabe Juli 2015. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

+Anwendungsbereiche“ nicht ausdriicklich genannt sind,
sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische
Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter
das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des
Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der
PCl einzuholen, haftet er fiir evitl. resultierende Schaden.
Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen,
Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Gewichte u. &. kdnnen
sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine
Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleich-
artiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen be-
schreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte
und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Ga-
rantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fiir unvoll-
standige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrléssigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche
aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.



