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EXPERTS

BODENSPACHTELMASSE

Zementare Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufseigenschaften.
Selbstnivellierend, pumpfahig, schnell erhartend und sehr gut verarbeitbar.

fiir Schichtstarken von 2 - 40 mm
selbstnivellierend und schnell erhartend

bereits nach 2 - 3 Stunden mit Keramik belegbar
pumpfahig

innen

+ + + + +

Bodenspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flachen fir die nachfolgende Verlegung von
Bodenbelagen aller Art, wie z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteinbelage, Vinyl- bzw.
LVT-Belage, Teppichboden, Parkett, Linoleum und PVC

Zementestriche, Beton- und Rohbetonfldchen (mind. 3 Monate alt), alte Fliesen-, alte Terrazzo-, Natur-
werkstein- und Betonwerksteinbeldge, Magnesiaestriche; beheizte Bodenkonstruktionen. Calciumsulfa-
testriche (Anhydrit- und AnhydritflieBestriche) in Verbindung mit Sopro Multi-Grund oder Sopro Epoxi-
Grundierung.

2-40 mm

4,6 - 5,0 L Wasser : 20 kg EXPERTS Bodenspachtelmasse.
Auf eine genaue Wasserdosierung ist zu achten.

3 -5 Minuten

30 - 40 Minuten

ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar
nach 2 - 3 Stunden

nach 2 - 3 h mit Keramik

nach 24 h mit Naturstein

Der hierbei maximal zuldssige Feuchtigkeitsgehalt von < 2 CM% ist durch eine generell notwendige CM-
Messung vor den Bodenbelagsarbeiten zu bestatigen.

Sehr dichte Bodenbelage, wie z. B. Linoleum, PVC, Parkett etc. konnen in Abhangigkeit von der Dicke der
Spachtelschicht frilhestens

2 -5 mm Schichtdicke: nach 1 Tag

5 - 10 mm Schichtdicke: nach 2 — 3 Tagen

10 - 25 mm Schichtdicke: nach 3 - 14 Tagen

25 — 40 mm Schichtdicke: nach 14 - 21 Tagen

verklebt werden.

Der hierbei maximal zuldssige Feuchtigkeitsgehalt von < 1,8 CM% ist durch eine generell notwendige
CM -Messung vor den Bodenbelagsarbeiten zu bestatigen.

ca. 1,6 kg/m? je mm Schichtdicke
geeignet (Rollen nach EN 12 529) ab mind. 2 mm Schichtdicke

im ungeoffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 6 Monate lagerfahig

20 kg Papiersack

EXPERTS Bodenspachtelmasse ist eine zementare Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufsei-
genschaften. Selbstnivellierend, pumpfahig, schnell erhartend und sehr gut verarbeitbar.




Untergrundvorbereitung Die Untergriinde missen trocken, tragfahig, rissfrei, formbestandig und frei von haftungsmindernden
Stoffen (z. B. Staub, Ol, Wachs, Trennmitteln, Ausbliihungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten,
alte Bodenklebstoffresten) sein. Vorhandene Estrichrisse mit Sopro Gieharz kraftschliissig verharzen.
Zementestriche miissen 28 Tage alt und trocken sein. Mit Sopro Rapidur® B1 hergestellte Estriche sind
bereits nach 12 Stunden belegereif.

Beheizte Zementestriche miissen vor der Verlegung belegereif geheizt werden (< 1,8 CM%). Auf Calci-
umsulfat- und Gussasphaltestrichen empfehlen wir Sopro AFS 561 AnhydritFlieBSpachtel. Zur Beur-
teilung der Unterkonstruktion gelten die einschlagigen Vorschriften und Normen.

Grundierung Sopro HE 449 Haftemulsion: fir ein schnelles Weiterarbeiten ,frisch-in-frisch” nach einer kurzen Ab-
Liftzeit von 10 Minuten. Geeignete Untergriinde sind: Zementestriche, Rohbetonflachen (mind. 3 Monate
alt); alte Beldge aus Keramik, Terrazzo, Natur- und Betonwerkstein und festhaftende Estrichlacke.
Sopro GD 749 Grundierung: alle mineralischen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergriinde, wie
Zementestriche, Beton- und Rohbetonflachen (mind. 3 Monate alt) und Trockenestriche. Sopro Grundie-
rung ist unverdiinnt aufzutragen.

Sopro HPS 673 HaftPrimer S: alle glatten, nicht saugenden Untergriinde wie alte Beldage aus Keramik,
Terrazzo, Natur- und Betonwerkstein oder fest anhaftende Klebstoffreste.
Sopro MGR 637 MultiGrund/Sopro EPG 522 Epoxi-Grundierung: Calciumsulfatestriche (Anhydrit- und

AnhydritflieBestriche)

Verarbeitung 4,6 - 5,0 Liter Wasser in ein sauberes Anmachgefaf3 vorgeben und mit 20 kg

EXPERTS Bodenspachtelmasse maschinell zu einer homogenen, klumpenfreien Masse anriihren. Nach
einer Reifezeit von 3 — 5 Minuten nochmals kraftig durchmischen. Danach die angemischte Spachtel-
masse auf die vorbereitete Unterkonstruktion ausgieBen und mittels Rakel oder Glattkelle gleichmaBig
verteilen. Fiir blasenfreie Oberflachen die frische Spachtelmasse je nach Schichtdicke mit Stachelwalze
oder anderen geeigneten Werkzeugen, z. B. Schwabbelstange, entliiften. Die notwendige Schichtdi-

cke ist nach Maoglichkeit in einem Arbeitsgang aufzutragen. Sollte in Einzelfallen ein mehrschichtiger
Aufbau notwendig werden, so ist die Begehbarkeit der Unterschicht abzuwarten und vor der nachsten
Schicht ein Voranstrich mit Sopro Haftemulsion aufzutragen. Bei geringer Luftfeuchtigkeit und hoher
Raumtemperatur sowie Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung sollte die junge Spachtelschicht zur
rissfreien, optimalen Erhartung mit Folie abgedeckt werden. Bei Schichtdicken iiber 20 mm empfehlen
wir wegen des geringeren Arbeitsaufwandes den Einsatz einer geeigneten Mischpumpe. In Feucht- und
Nassraumen sind die gespachtelten Flachen mit Sopro FlachenDicht flexibel, Sopro DSF® 523 Dicht-
Schlamme Flex 1-K, Sopro DSF® 623 DichtSchlamme 1-K schnell, Sopro DSF® 423 DichtSchlamme Flex
2-K oder Sopro TDS 823 TurboDicht Schlamme 2-K abzudichten.

Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; hohere Tem-
peraturen verkirzen, niedrigere verlangern diese Zeiten
Werkzeuge / Rihrquirl, Rakel, Glattkelle, Mischpumpe, Stachelwalze; Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit
Werkzeugreinigung Wasser reinigen.

EMICODE gemiB GEV: EC1PLYS R sehr emissionsarm®.Us

Hinweis zu lhrer Sicherheit Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

GHSO05

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponente: Enthalt Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark
alkalisch, deshalb Haut und Augen schiitzen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien tiblichen
Vorsichtsmaf nahmen sind zu beachten.

Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub
vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Maglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

GISCODE ZP 1 - Chromatarm gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Artikel-Nummer 450017
EAN Code 9003235500179
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Brandverhaten Kiasse A2 -81
Freisetzung konosiver Substanzen er
Wasserdurchiassigheit WPD
Wasserdampdurchiassighit NPD
Druckfestigheit =]
EBiegezuglestghen F7
VerschleiBwiderstand wPD
Schallisolierung NPD
Schallabsorption WPD
Warmedammung WPD
Chemisehe Besianagked NPD
Freiserzung gefanricher Susstanzen siene S0B

Bitte beachten Sie die aktuell gultige Produktinformation sowie das jeweils gultige Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell
auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und
Prufungen dar und bertcksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben kénnen keine Ersatzanspriiche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an
unsere technische Beratung.

Anwendungsberatung Service Hotline - Telefon +43 (0)3152 4711 - 251




