DAMNMSTO

BACHL Steinwolle® solido 60/038
Flachdachdammplatte

Gemeinsam Werte schaffen.

Technische Daten
Druckbelastbare Steinwolle zur Warme- Schall und Brandschutzdammung bei nicht beliifteten Flachdachern, insbesondere
Stahlleichtdacher, auf allen tblichen Untergriinden.

Eigenschaften BACHL Steinwolle® solido 60/038

Qualitatstyp MW-WD

Anwendung nach ONORM B6000 Dacher mit Aufsparrendammung, Flachdacher und obersten GeschoRRdecke
ElementgroiRe 1.000 x 600 mm

Plattendicke 60 - 160 mm

Kantenausbildung stumpf

CE-Schlussel MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1
Technische Daten

Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap 0,037 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl MU _

(EN 12086) =1

Druckspannung 0o, (EN 826) = 60 kPa

Zugfestigkeit senkrgcht zur > 10 kPa

Plattenebene (Abrei3festigkeit) (EN 1607)

Punktlast bei 5 mm Stauchung (EN 12430) 2650 N

Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C,

Temperaturverhalten Verwendung kurzzeitig bis 250 °C

Glimmverhalten (EN 16733) keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen
Brandverhalten (EN 13501-1) A-1

Grenzabmalie flr die Dicke (EN 823) T4

Entsorgung Abfallschliisselnummer 170604 gemal europaischem Abfallkatalog
Dicke [mm] 60 80 100 120 140 160

Rp-Wert bei 0,037 [m2K/W] 1,60 2,15 2,70 3,20 31 4,30

Pakete / Palette 20 20 24 20 16 16

m2 / Paket 2,40 1,80 1,20 1,20 1,20 1,20

Anwendungsbereich:

Warme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei einschaligen, nicht belufteten Flachddchern mit erhéhten Brandanforderungen bei
extensiver Dachbegriinung und Kiesschicht.

Hinweis:

Bei genutzten Dachflachen, intensiver Dachbegriinung z.B. Dachgarten, Parkdecks, begehbaren oder befahrenen Dachern,
Besucherterrassen offentlicher Gebaude sowie unter stark vibrierenden Maschinen oder Aggregaten durfen BACHL Steinwolle”

solido 60/038 Flachdachdammplatten nicht verlegt werden.

Grundsatzlich sollten die Platten im Fugenversatz verlegt werden, bei zweilagiger Verlegung sollte zusétzlich der Lagenversatz
beachtet werden. Bei Trapezprofildachern ist eine Anordnung quer zu den Trapezprofilen erforderlich. Die Befestigung erfolgt
mechanisch, durch Auflast oder Verklebung. Die zulassige Flachenpressung durch Dauerlasten (Kiesschicht, Begriinung) betragt max.
400 kg/mz2. Ein Materialtransport auf dem Dach sollte, wenn mdglich, nicht tber die verlegte DAmmung erfolgen. Steinwolle-
Dammstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Stehendes Wasser auf der
Dampfsperre oder unterhalb der Dammung ist zu vermeiden.

Weitere Starken und Formate auf Anfrage.
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