
BITULEVEL AB ist ein ausgleichender Zwei-
komponenten-Mörtel mit optimalen Haftungs-
eigenschaften auf alten und neuen Bitumenab-
dichtungen.
BITULEVEL AB besteht aus einer speziellen 
Bitumenmischung (Komponente B) und einem 
Zementbeton mit Zuschlägen in gewählter Kör-
nung (Komponente A).
Das aus der Mischung erhaltene Produkt haftet 
auch in großen Stärken gut und schwindungs-
frei auf der Bitumenabdichtung. 

BITULEVEL AB dient zum Ausgleich und zur 
Korrektur von Gefällen auf alten und neuen 
Bitumenabdichtungen mit Stärken von 2 bis 
40 mm, bevor eine neue Bitumenabdichtung 
verlegt wird.
Es können auf einfache Weise auch Anschluss-
profile hergestellt werden.

KORRIGIERT UNEBENHEITEN 
UND GEFÄLLE AUF 
BITUMENABDICHTUNGEN

• VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
Staub und allgemeine Verunreinigungen durch 
Abwaschen der Bitumenabdichtung entfernen. 
Oberflächen mit Flamina-Schmelz- oder Glanzfo-
lie müssen zuvor abgeflämmt werden.
Bitumenabdichtungen müssen immer gut auf 
dem Untergrund aufliegen und sauber sein; frei 
von Farben auf Aluminiumbasis und/oder ein-
gefärbt.
• VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
Komponente B im einen geeigneten Eimer geben 
und langsam die zementhaltige Komponente A 
hinzufügen, mit einer Bohrmaschine bei niedriger 
Geschwindigkeit vermischen, um Lufteinschlüs-
se zu vermeiden und eine homogene Masse 
mit plastischer Konsistenz zu erhalten. Gegebe-
nenfalls etwas Wasser hinzufügen (1%), um die 
Masse fließfähiger zu machen, es ist aber vor-
zuziehen, zu diesem Zweck die Komponente A 
zu dosieren. Das vordosierte Produkt sollte nicht 

zu stark verdünnt 
oder angereichert 
werden.
• AUFTRAG
Das Produkt kann 
mit einer Glättekelle 
oder kleinen Leiste 
aufgetragen werden.
• VERBRAUCH
18 kg/m²×cm

• HINWEISE
• Das Produkt sofort nach der Vorbereitung

verwenden.
• Die Lebensdauer der Masse nicht durch Hin-

zugabe und erneuter Vermischung mit Wasser
verlängern.

AUFGABENSTELLUNG PRODUKTBESCHREIBUNG ANWENDUNGSBEREICHE

• Leicht zum Verlegen.
• Schwindungsfrei.

VORTEILE

ANWENDUNG

BITULEVEL AB
AUSGLEICHENDER ZWEIKOMPONENTEN-MÖRTEL  

FÜR BITUMENABDICHTUNGEN 
KORRIGIERT UNEBENHEITEN UND GEFÄLLE AUF BITUMENABDICHTUNGEN

ANWENDUNG HINWEISEMERKMALE UMWELTBELASTUNG

ZWEIKOMPONENTIG VEHIKEL WASSER MIT KARTÄTSCHE AUFTRAGENMIT RÜHRWERK ANRÜHREN TROCKEN 
LAGERN

VOR FROST 
SCHÜTZEN

www.tecware.at
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• SCHLAGEN SIE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH UNSERER PRODUKTE IN DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN VON INDEX NACH. • WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE AUSKÜNFTE ODER BESONDERE VERWENDUNGSZWECKE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG. •

 
Vorschriften

Prüfbedingungen: Temperatur 23±2°C, 50±5% R.F. und Luftgeschwindigkeit im Prüfbereich <0,2 m/s. Die angegebenen Daten können in Abhängigkeit der spezifischen 
Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.
(*) Die angegebenen Zeiten können sich bei abnehmender oder zunehmender Temperatur verlängern oder verkürzen.

KOMPONENTE A KOMPONENTE B

Erscheinungsbild Pulver Flüssig

Mischungsverhältnis 25 10

Rohdichte EN 2811-1 1.60 ± 0.05 kg/L 1.00 ± 0.05 kg/L
Körnung max 0.8 mm –
Farbe Braun
Lagerung in Originalgebinden an trockenem Ort 12 Monate

Gemischeigenschaften und Verarbeitbarkeit
Rohdichte des Gemischs 1.70 ± 0.05 kg/L

Topfzeit - bei 20°C (*) 15 Minuten

Auftragsdicke 2 ÷ 40 mm

Wartezeit – Zum Verlegen der neuen Abdichtung (*) 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur +5°C ÷ +35°C

Auftrag manuelles

Leistungseigenschaften Produktleistungen

Haftung am Untergrund - Bitumenabdichtung > 0,5 N/mm²

BITULEVEL AB

BITULEVEL AB
- Komponente A: Sack 25 kg
- Komponente B: Behälter 10 kg

VERPACKUNGSFORM
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TECWARE  
Christoph A. Köck

Maurerweg 15
6511 Zams

www.tecware.at




