QUARZOLITH®

Mortelgruppe B2/50/2 nach

EN 13279-1
Kornung 0 bis 1,0 mm
Verbrauch 13,0-16,0 kg/m2

bei 15 mm Putzdicke
Druckfestigkeit > 2,5 N/mm?
Lieferform Sack Silo
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Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

QUARZOLITHe

Trockenmischung bestehend aus Spezialzement,
Kalkhydrat, Leichtzuschlag und abgestuften
Kalksanden sowie verarbeitungsverbessernden
Zusatzen.

- besonders ergiebig
- feuchtigkeitsregulierend
- perfekte maschinelle Verarbeitung

Als einlagiger Filzputz (Reibeputz), einlagiger Glatt-
putz (GZ32 fein) oder als Unterputz z.B. fiir QUAR-
ZOLITH Edelputz E301 auf allen gangigen Putzgriin-
den wie Mauer- und Hohlziegel, Hohlblocksteine,
Zementsteinen, Holzspan-Mantelsteinen, u.a. sowie
auf Betonuntergriinden im Innenbereich.

QUARZOLITH GZ32 ist geeignet als Unterputz fiir
die Verwendung als Fliesenuntergrund und fiir die
Verwendung in hauslichen Nassraumen bis incl.
Belastungsgruppe W 3 nach ONORM B 3346 (B
3692, B 3407) ggf. mit ZusatzmaBnahmen wie z.B.
Grundierungen oder Abdichtungen.

Ab einer Feuchtigkeitsblastungsklasse W 4 nach
ONORM B 3346 (B 3692, B 3407) darf QUARZO-
LITH GZ32 nicht eingesetzt werden. Im speziellen
handelt es sich hierbei um betrieblich genutzte
Feucht- und Nassraume (z.B. GroBkiichen, Dusch-
anlagen, Schwimmbaéder, etc.). Hier empfehlen wir
die Verwendung von speziellen Bauprodukten aus
Zement und/oder Kalk-Zement wie z.B. QUARZO-
LITH KZA50.

Fir detaillierte Angaben zur Feuchtigkeitsbean-
spruchung siehe ONORM B 2407 Anlage B und C
sowie DIN 18550-2 Tabelle DE 1. Bei speziellen
Anforderungen ist mit unseren Labors Riicksprache
zu halten.
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Verarbeitung

Putzgrund

QUARZOLITH GZ32 darf nur einlagig verarbeitet
werden. Die Oberflache kann verrieben, geglattet
(GZ32 fein) oder geschnitten (gekratzt, ebenflachig
zugerichtet) hergestellt werden. Wird QUARZOLITH
GZ32 geschnitten hergestellt, dient er als Unterputz
flir eine zusatzliche Beschichtung (z.B. Oberputz,
Spachtelung).

Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht
zulassig und kann zu Schaden fiihren. Es diirfen kei-
ne zementhaltigen Ansetzbinder verwendet werden.
Die Luft-, Material- und Putzgrundtemperatur muss
wahrend der Verarbeitung und wahrend des Abbin-
devorganges mind. +5°C bis max. +30°C betragen.
Es ist darauf zu achten, dass wahrend und nach
Abschluss der Putzarbeiten fiir eine ausreichende
Beliiftung (StoBbeliiftung) gesorgt wird. Eine direkte
Beheizung des Putzes ist unzulassig.

Bei der Verwendung von QUARZOLITH GZ32 als
Unterputz ist vor Applizierung des Deckputzes eine
Austrocknungszeit von mind. 4 Wochen einzuhalten
und gegebenenfalls eine Grundierung aufzutragen.
Die Oberflachenqualitat von Glattputzen ist nicht mit
der einer gespachtelten Flache zu vergleichen.

Der Putzauftrag erfolgt mit der Hand oder Putz-
maschine. Bei ,Handverarbeitung” einen Sack mit
sauberem Wasser It. Wasserbedarfsmenge mittels
Rotorquirl oder im Freifallmischer homogen und
knollenfrei mischen. Bei ,Maschinenverarbeitung”
mit handelsiiblicher Feinputzmaschine aufspritzen.

QUARZOLITH GZ32 darf nur auf Untergriinde,
welche den Anforderungen gemaB ONORM bzw.
DIN entsprechen, appliziert werden.

Der Untergrund muss trocken, ebenflachig, tragfa-
hig und fest, saugfahig, frostfrei, ausreichend rau
sowie frei von Ausbliihungen, Verunreinigungen und
Trennmitteln wie z.B. Schaldl sein. Betonflachen mit
einer Restfeuchtigkeit von mehr als 4,0 Masse-%
dirfen nicht verputzt werden. i

Die Untergrundpriifung hat gemaB ONORM B 3346
bzw. DIN 18550 zu erfolgen. Fiir die Ebenflachig-
keit des Putzgrundes ist die ONORM DIN 18202
heranzuziehen. Bei kritischen Untergriinden sind die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten
bzw. sind entsprechende Putztrager herzustellen.

Auf Betonflachen ist unbedingt eine Haftbriicke
(z.B. QUARZOLITH Betohaft) zu verwenden. Stark
oder unterschiedlich saugende Untergiinde sind
mit Wasser gleichmaBig vorzunassen oder mit
einem geeigneten saugausgleichenden Voranstrich
(z.B. QUARZOLITH Tiefengrund, Betohaft, etc.) zu
beschichten.
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Lagerung Trocken, auf Holzrosten lagern.
3 bis 6 Monate lagerfahig.
Das Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit zu schitzen.

Besondere Hinweise Fir die Verarbeitung von Bauprodukten sind die ein-
schlagigen europaischen Normen sowie die natio-
nalen Ergénzungen zu beachten. Flir das Verputzen
mit QUARZOLITH GZ32 sind das insbesondere die
EN 13914 Teil 1 und 2, ONORM B 3346, ONORM B
2210, die Verarbeitungsrichtlinie 6 bzw. 7 der OAP,
ONORM DIN 18202, DIN 18550 Teil 1 und 2.

Sicherheitshinweise Enthalt Kalkhydrat, Zement. Haut und Augen schit-
zen. Fir detaillierte Informationen siehe Sicherheits-
datenblatt.
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Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle friiheren Ausgaben ungiiltig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und
praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfaltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewahr fiir Richtigkeit und Vollstandigkeit und
ohne Haftung fiir die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben fiir sich alleine begriinden kein Rechtsverhaltnis oder sonstige Nebenverpflichtun-
gen. Sie befreien den Kunden grundsatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck eigenstandig zu priifen. Unsere

Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Uberwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualitat gewahrleistet ist. 06/2017



