LASTEN

Wetterschalensaniersystem FWS Il
Hochste zuldssige Querlasten”® eines Bolzens in Tragschichten aus Normalbeton 2 C12/15
Fir die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Z-21.8-2029 zu beachten.

Gerissener oder ungerissener Beton
Typ Effektive Tragschichtdicke Dammschicht- | Wetterschalendicke Zulassiges Zuldssige Mindest-
Verankerungstiefe dicke? Biegemoment Querlast® randabstand®
in der Tragschicht
hef 2 hy 2 hp < hy 2 Mzl Vaul © minfew: c1)
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [mm]
FWSII-A 180 70 80 70 40 1310 11,5 150
FWS Il - A 205 70 80 95 40 1310 915 150
FWS I1-A 230 70 80 120 40 1310 8,1 150

"' Die erforderlichen Sicherheitsfaktoren sind beriicksichtigt. Die Lastangaben sind unter der Annahme giiltig, dass eine zusatzliche Warmedammung auf der Wetterschale aufgebracht wird.

Fiir groBere Dammschichtdicken sind Sonderlangen zulassig.
Zur genauen Anordnung der Bolzen sowie eventueller Zusatznachweise siehe bauaufsichtliche Zulassung.
Die Ermittlung der zulassigen Querkraft erfolgt fir Sonderlangen gemaR bauaufsichtlicher Zulassung Anlagen 3 und 4.

Die angegebenen zuldssigen Lasten sind giltig far Verankerungen in trockenem und nassem Beton fir Temperaturen bis +50 °C (bzw. kurzzeitig bis +80 °C) im Bereich der Vermdrtelung und Bohrlochrei-
nigung gemaR Zulassungsbescheid.
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